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En nuestro mundo se estd creando cada dfia mayor con-
ciencia y a su vez tomando medidas, en lo concerniente a
la preservacién del medio ambiente tanto para la presente
generacién como para las futuras.

Somos concientes también del lugar que ocupa la in-
dustria del cuero en lo referente a la contaminacién de
los recursos hidricos.

Es por ello, que el Centro de Investigacién de Tec-
nologfa del Cuero, viene bregando sin descanso y desde ha-
ce cuatro afios, para lograr que las autoridades nacionales
apoyen sus proyectos destinados a contribuir a la solucién
del grave problema. A pesar de que hasta el presente no
hemos tenido el apoyo necesario, hemos iniciado tareas al
respecto que esperamos puedan tener la continuidad necesa-
ria para tema tan importante.

En base a nuestro permanente contacto con la Comisién
de Efluentes de la Unién Internacional de Sociedades de
Quimicos y Técnicos de la Industria del Cuero (IULCS), les
haré un breve comentario sobre el avance de las investiga-
ciones realizadas hasta la fecha para reducir el volumen y
el grado de contaminacién de los efluentes de curtiembre.

El volumen del efluente de una curtiembre debe ser
disminuido por dos razones fundamentales: a) Reduccién del
costo de su tratamiento y b) Economia de agua.

.Respecto a esto Ultimo, vale la pena recordar que el
consumo de agua promedio de una curtiembre que produce cue-
ros para capellada se encuentra habitualmente en los 100
litros por cada kilo de piel salada, y el de una curtiembre
de suela en los 60 litros'por kilo de piel salada.

Gran parte de este volumen (més de un 50 %) se origina
del agua empleada en los diferentes lavados a que se ve so-
metida la piel durante el proceso de su transformacién en
cuero.

Ha sido probado, que estos volimenes pueden reducirse
considerablemente si lavamos con cantidades medidas de agua
en un fulén de puertas cerradas, en lugar de emplear 21 la-
vado continuo con puerta de rejas; esto trae también apare-
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jado una mayor uniformidad en la calidad del cuero final.

Otra forma de reducir los volimenes acuosos, y a su
vez concentrar la carga contaminante para facilitar su tra-
tamiento, 'es la de reutilizar los licores de pelambre en el
cldsico método destructor del pelo con sulfuro de sodio.

En el CITEC se ha llegado a reutilizar dicho licor 8
veces; en el Centro Danés 14 veces, y en el Centro Italiano
hasta 20 veces, sin detrimento en la calidad del cuero fi-
nal, reponiendo cada vez un 70 % del sulfuro, un 30 % de
la cal y un 25 % del agua original. - '

Con respecto a la carga contaminante del efluente, re-
cordemos que el ensayo de Demanda Biolégica de Oxfgeno (D.
B.0.) simula cuantitativamente que es lo que pasa en un rio,
esto es, mide la cantidad de oxfgeno requerida para satisfa-
cer dicha demanda de la materia orgénica presente en el mis-

mo.

La D.B.0. de un efluente tipo de una curtiembre de cue-
ros para capellada puede ser asignada: un 20 % contribuyendo
el remojo; un 50 % el depilado; un 10 % la purga y el pique-
lado; un 15 % el curtido y el engrase, y un 5 % el tefiido y
el acabado.

"Hablando en términos de peso, dicho efluente produciria
por piel 1,8 kg de D.B.0.; 2,7 kg de sb6lidos suspendidos;
0,6 kg de materia grasa y 0,15 kg de cromo.

De alli la importancia de estudiar la posibilidad de mo-
dificar los procesos en la curtiembre, para reducir la D.B.O.
del efluente.

Evidentemente, uno de los principales puntos de ataque
es el vinculado con los procesos de ribera, y dentro de éstos,
es concretamente el depilado el que centra la atencién de los
Inatitutos de Investigacién del Cuero.

En lo que respecta a los métodos de depilado, éstos pue-
den clasificarse en dos grandes grupos: los que destruyen y
los que no destruyen el pelo.

Cabe sefialar la importancia de la disolucién del pelo. en
lo que respecta al grado de contaminacién del efluente. Un
gramo de pelo disuelto produce aproximadamente 1,3 gramos de

—_—
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Demanda Quimica de Ox{geno (D.C.0.).

Por lo tanto, si consideramos que en promedio (pieles
grandes y pequeiias) se disuelven alrededor de 40 gramos de
proteinas del pelo por kilo de piel cruda y le adicionamos
las proteinas solubles de la piel (3 a 4 g/kg de piel cru-
da), obtendremos un total de 58 gramos de Demanda Quimica
de Oxigeno por kg de piel cruda en el efluente final sin
tratamiento.

Referente a los métodoc de depilado con destruccién
del pelo, son diversos los cstudios realizados hasta el pre-
sente. Dentro del método cldsico cal-sulfuro, se continuan
evaluando las posibilidades de reducir a un minimo las can-
tidades de dichos agentes quimicos.

En el Instituto Holandés Van Meer (1) ha encontrado
que es posible producir un buen cuero, empleando para el de-
pilado un 0,7 % de NaSH y un 0,5 % de NaoS (porcentajes ne-
tos), con un 4 % de Ca(OH)o.

En Alemania, Heidemann (2) ha reducido la concentracién
de sulfuro neta a un 0,8 % y en el Instituto Sud-Africano,
Williams-Wynn (3) depilando con un 3 % de SNa, ha logrado
disminuir la concentracién de cal a un 0,5 %.

Adem4s pueden emplearse mercaptanos en lugar de sulfuro,
que actuan de igual forma que éste, pero que son facilmente
oxidados por el aire luego de completar el depilado en el fu-
lé6n. Este método equivale al empleo de sulfuros con posterior
oxidacién catalftica con sales manganosas. Respecto a este
método de oxidacién catalitica con sales manganosas, vale la
pena citarles que en diferentes paises de Europa hay 50 plan-
tas instaladas, de las cuales 25 se encuentran en Inglaterra.

Referente al depilado oxidativo en medio 4cido, exige un
ajuste en las etapas subsiguientes. La corrosividad y toxici-
dad del Cl10o demanda especiales precauciones, y las opiniones
difieren en lo que hace a la obtencién de un cuero de buena
calidad. En este método se reduce la cantidad de barro y el
consumo de agua, si bien la contaminacién orgénica total no
es disminuida, y produce un efluente acido més corrosivo que
los efluentes alcalinos. Ademés, es demasiado complicado como
para encontrar ficil aceptacién en curtiembre.
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DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (con dicromato) DEL EFLUENTE
DECANTADO PARA DIFERENTES SISTEMAS DE DEPILADO.—

De acuerdo a lo ya mencionado, disolver el pelo se tra-
duce en un aumento de los sélidos y de la contaminacién or-
gdnica en el efluente, independientemente del método emplea-
do en la disolucién.

Si lo que buscamos es una reduccién importante de la
carga contaminante, debiéramos emplear un método de depilado
no destructor del pelo, que deberi reunir una serie de requi-
sitos tales como: a) un facil depilado mecénice; b) una com-
pleta eliminacién del pelo fino; c) no demandar excesivo
tiempo; d) un aprovechamiento econémico del pelo; e) y por
supuesto producir un cuero de buena calidad.

Podemos emplear para esto sulfuros (0,2 %), dimetilami-
nas o enzimas, y si bien ninguno de los tres métodos cumple
con todos los requisitos enunciados, el depilado con enzimas
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en medio alcalino, parece ser el que ofrece las mejores po-
sibilidades, al menos para ciertos tipos de cueros.

En el CITEC hemos realizado algunas pruebas de depila-
do enzimdtico de cuero para suela, con resultados aceptables,
En el Gréfico N2 1 se detalla la D.C.0. total del proceso de
curticién para diferentes métodos de depilado.

Adem4s, se estd investigando en otros paises una intere-
sante posibilidad: dado que el 92 % de la Demanda Quimica de
Oxigeno de la ribera se origina entre el remojo y el depilado
(30 y 62 % respectivamente), se trata de desarrollar el pe-
lambre en el primer o segundo licor de remojo para concentrar
asi en 5 1t. de efluente por kg de piel cruda, el 70-80 % de
la contaminacién con materia orgénica, y casi toda la sal.
Posteriormente se realizarfa el encalado.

Puesto que cada dfa se estan empleando con mayor asidui-
dad los pelambres con sulfuro, es importante sefialar que han
ocurrido serios accidentes con el gas sulfhidrico que se for-
ma al piquelar la piel. Para evitar este arrastre del sulfuro
hasta la acidificacidon, se sugiere adicionar pequeifias canti-
dades de sulfato manganoso durante el desencalado.

Con respecto a la contaminacién producida en el curtido,
podemos separarla en aquella que proviene del curtido mineral,
y en la del curtido vegetal.

Lo que debemos buscar con r.specto a las sales curtientes
minerales, es un mejor aprovechamiento del cromo, lo que puede
lograrse mediante: a) una basicidad mds alta al final del pro-
ceso de curtido; b) un incremento de la temperatura durante el
curtido; c¢) flotes més cortos; y d) prolongacién del tiempo de
curtido.

En la mayor parte de los casos es dificultoso incrementar
excesivamente el pH al final del curtido por la influencia so-
bre el recurtido, tefiido y engrase, y consecuentemente sobre
la calidad del cuero. ’

Con respecto al empleo de flotes cortos, los que a su vez
permiten més ficilmente una elevacién de temperatura, cabe se-
A )

rialar que los "hide processors" o "mixers'" parecen L. indar las
me jores posibilidades en este sentido.

En cuanto a la reutilizacién de los licores, se estidn rea-
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lizando estudios principalmente en Dinamarca, basados en rea-
justes de pH y concentracidén salina, con resultados promiso-
rios hasta la fecha.

Por otra parte, ya sabemos que es posible recuperar el
cromo de los licores residuales, pero ello queda limitado a
los grandes establecimientos fabriles.

En lo referente al curtido vegetal en pileta, el Insti-
tuto de Desarrollo del Quebracho (IDEQ) se encuentra desarro-
llando en nuestro pais y en combinacién con el CITEC, un méto-
do de precurtido con fosfatos poliméricos que posibilitaria
un mayor aprovechamiento del curtiente. Este método, combinado
con un depilado enzimdtico, reducirfa a un mfnimo la contami-
nacién del efluente de una curtiembre de cueros para suela.

Finalmente, aconsejamos a las curtiembres ya instaladas
en zonas urbanas o suburbanas que no tengan posibilidades pa-
ra tratar sus efluentes que mejoren la calidad de 1los mismos
en base a alagunas de las pautas dadas en este informe. En lo
que respecta a aquellas que piensan instalarse, lo deberian
hacer lejos de la Cpaital.Fedéral y Gran Buenos Aires. El in-
terior del pafs, brinda tierra barata, y la facilidad asf de
tratar sus efluentes eficientemente, contribuyendo a la con-
servacién de nuestros Recursos Naturales, lo cual, por otra
parte, es una obligacién que tenemos para con nuestros seme-
Jantes.
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