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INTRODUCC ION

La disponibilidad de piezas de madera para elaborar
postes preservados para lineas aéreas de energia cstéd ac-
tualmente le jos de satisfacer su demanda, de manera que re-
sulta de mucho :interés toda contribucién tendiente a lograr
una explotacidén e industrializacidén méds racional de los
mismos y en especial, dadas las caracteristicas de su comer-
cializacién, de los postes de Palma Caranday (Copernicia al-
ba, Morong et Britt).

Se trata de una monocotiledénea también conocida con
los nombres vernaculos de '"carand4-hu'", "caranda-puité" y
"carand4d-moroti", de amplia difusién en el Paraguay y.en
nuestro pais, en las provincias de Formosa, Chaco, Salta,
Norte de Santa Fe y algunas zonas de Corrientes y Entre Rios,
en suelos aluvionales y frecuentemente inundados durante
parte del afio.

Vulgarmente se diferencian en esta especie tres estados
vegetativos que se designan con los nombres de palma blanca,
palma colorada y palma negra, cada una con ciertas caracte-
risticas particulares y en estrecha relacién con el menor o
mayor grado de madurez (edad) alcanzado por el ejemplar.

De estas caracteristicas particulares, las mads notables
son: cambios de color que se observan en el corte transver-
sal del estipite, desde el blanco amarillento hasta un gris
muy oscuro y cambios progresivos en la densidad del material
del estipite o tronco, tanto en el sentido radial de cada
seccién transversal como en direccién vertical, desde el ex-
tremo de empotramiento hasta la cima,

Desde el punto de vista de su uso como poste para sos-
tén de lineas aéreas de energia, el caranday presenta las
ventajas de que practicamente no adquiere defectos durante
el estacionamiento, no requiere tareas de descortezado ni
labrado y presenta, en general, un buen aspecto.

Es comiin en nuestro medio tomar la densidad de la zona
cortical del estipite hasta un centimetro de profundidad,
gomo criterio para establecer diferentes grados de calidad
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de .1os postes elaborados, y es asi que segin la norma IRAM
9535 (1), para el tipo palma negra, la densidad minima pro-
medio es de 0,850 g/cmB'y para el tipo palma colorada =s
0,750 g/cmJ, Estos valores limite, ademds de medirse 2n el
esy2sor de corona exterior de sé6lo un centimetroe, correspon-

den Unicamente a la seccidn transversal ubicada a I metro
del extremo de base.

Ademis, esta propiedad es en dicha norma correlsciona-
da en forma estrecha con la durabilidad del poste, ¢ sea su
capacidad para resistir el ataque de hongos e insectos xils-
fagos, en especial los primeros; y que se traduce luego en
determinado comportamiento en condiciones de servicion.,

Se establece entonces que se utilizardn sin preser-rar
los postes de palma negra (con valores individuales de den-
sidad hasta 0,750 g/cm3) y los restantes, hasta 0,700 g/cm3
de densidad minima, se utilizaran preservados o no, segin
las condiciones de uso.

Sin embargo, se critica frecuentemente esta forma de
tipificar este material para postes, en el sentido de que
limita sus posibilidades de utilizacidén y establece vualores
limite de densidad que no se apoyan en comprobaciones expe-
rimentales sobre duracién en servicio, ni en ensayos de la-
boratorio o de campo que ofrecen resultados objetivos de la
resistencia relativa al ataaue de agentes destructores de
madera.

Desde el punto de vista del uso de este material como
poste par5 sostén de lineas aéreas de energia, que se encuen-’
tran en la intemperie y en contacto directo con el suelo, es
muy importante conocer su capacidad para resistir el ataque
de hongos que destruyen la madera.

En este estudio se encara una primera etapa en tal sen-
tido, que tiene los fines siguientes:

1. Medir la resistencia natural relativa de la Paima Ca
randay al ataque de hongos xiléfagos seleccionados, mediante
un ensayo de laboratorio.

2., Determinar el efecto de la variacidn de la densidad
en esa propiedad.



MATERIALES Y METODOS

Método de ensayo

La técnica utilizada para el ensayo, estd basada en la
que se indica en la norma ASTM, D 2017-71 (2) para valorar
la resistencia natural de la madera al deterioro de origen
micolégico. Consiste en exponer pequefias probetas de la ma-
dera en ensayo a la accién de cultivos puros de hongos xi-
l6fagos seleccionados, desarrollados dentro de frascos de
vidrio de boca ancha, - de 250 ml de capacidad y tapa metdli-
ca a rosca, sobre un substrato de suelo de caracteristicas
especiales y una probeta, de tamafio pequeiio, de madera no
durable o papel de filtro;'que también provee un substrato
adecuado para el desarrollo inicial del hongo.

Las probetas de madera se pesan antes y después del
perfiodo de'exposicién, que varia . entre tres y cuatro meses
y la pérdida de peso experimentada, da la medida de la re-
sistencia natural de aquéllas.

Cepas de hongos xiléfagos utilizadas
Seé emplearon las siguientes cepas:

MADISON 697 Polypofus versicolor L. ex Fr. (proceden-
cia Forest Products Laboratory, Madison,
EE.UU.).

LCT 306 Poliporécea (procedencia Laboratorio de
Correos y Telecomunicaciones, sobre Ca-
randay, Pcia. de San Luis, Republica Ar-
gentina). '

LCT 335 Poria medulla-panis (Pers.) Fr. (proce-
dencia Laboratorio de Correos y Telecomu-
nicaciones, sobre lapacho, Pcia. de Coér-
doba, Repiblica Argentina).

LCF 717 Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr) Pat.
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(procedencia Div., de Fitopat., Inst.

de Sanidad Vegetal, Ministerio de Agri-
cultura y Ganaderia, Republica Argentina.
Sobre eucaliptus sp. Bs. As.).

LEMIT 04 Indeterminada. Sobre &alamo.
LEMIT 05 Indeterminada. Sobre eucaliptus.
LEMIT 01 Picnoporus sanguineus. Sobre eucaliptus.

MADISON 698 Poria monticola Murr. (procedencia Forest
Products Laboratory, Madison, EE.UU.).

Las caracteristicas especiales del material en estudio
originado en una monocotiledénea, quizéd el Unico caso sobre
el que se tienen antecedentes sobre su uso en la elaboraciodn
de postes para lineas aéreas de energia, sumado a la finali-
dad principal de este estudio referente a la durabilidad en
funcién de la densidad del mismo, hacen que sea necesario re-
currir a una amplia seleccién de cepas de hongos de reconoci-
da capacidad para destruir madera.

En un trébajo realizado en nuestro medio por Zubieta y
Gémez (3), se han aislado 5 cepas de hongos xiléfagos (perte-
necientes a 4 especies diferentes) de postes de Palma Caran-
day. De ellas dispusimos de dos solamente: LCT 306, que pro-
voca pudriciéon blanca fibrosa en latifoliadas y LCT 335, de
las mismas caracteristicas (otro cultivo de esta especie LCT
285, se aislé de Palma Caranday).

También la especie Picnopurus sanguineus a que pertene-
ce la cepa LEMIT 01, fue aislada por Wright de muestras de
Palma atacada (%), produce pudricién blanca en coniferas y
en latifoliadas, siendo muy comin en Areas tropicales y sub-
tropicales,

LCF 717 es un hongo cosmopolita de amplia difusién en
esta zona, que ataca en especial a latifoliadas y produce
pudricién blanca.

MADISON 697 es utilizada en la norma ASTM, D 2017 para
ensayar maderas de latifoliadas (provoca pudricién blanca) y

MADISON 698 para ensayar maderas, tanto de coniferas como de
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latifoliadas (provoca pudricién marrén).

Extraccidén del material Y preparacidén de las

probetas

Estas operaciones se realizaron segin las indicaciones
de la norma IRAM 9535 (1). Para ello se dispuso de un gran
numero de tortas de palma, aproximadamente 200, de unos %4
centimetros de espesor, cortadas a 1 metro del extremo de
.base de postes.

De cada torta se extrajeron dos o tres probetas de la
zona cortical mids externa y de las dimensiones siguientes:

Espesor: 10 mm = 0,1 mm

Ancho: 20 mm
Altura: 25 mm

(el espesor es en sentido radial y la altura en direccién
al eje vertical), y a los efectos de ampliar la escala de
densidades incluidas en el estudio, se extrajeron también
probetas iguales de la zona inmediatamente interior.

Se dispuso entonces, aproximadamente de 600 probetas,
debidamente identificadas y derivadas de unos 200 ejempla-
res diferentes, provenientes del Paraguay y de la provincia
argentina de Formosa, en especial,

Determinacién de la densidad de las probetas

Se determiné el volumen de cada probefa'con exactitud
suficiente conociendo la cantidad de liquido que ella des-
plaza. Para ello se midié el aumento de peso que éxperimen—
ta un recipiente con agua cuando se sumerge alli la probeta,
de acuerdo con la técnica indicada en la norma ASTM, D 2395,
método B-II (5).

Tal procedimiento resulta sumamente simple y muy répi-
do si se usa una balanza de precisién del tipo Sartorius
2554, tal como se indica en el estudio'comparativoAsobre cin-
co procedimientos para determinar volumen de probetas de ma-
dera, que ha realizado Olesen (6).
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Substrato

Para elaborar las probetas de madera substrato, se eli-
gié 4alamo (Populus sp.); para la cepa Madison 697 se utili-
zaron trozos de papel de filtro, tal como se indica en la
norma ASTM.

El material y todos los demas detalles operativeos, son
los que indica la mencionada norma, con excepcién de los si-

guientes:

a) Se colocatron en cada frasco dos probetas de palma de

la misma densidad.

b) El periodo de incubacién fue de cuatro meses para la
mayoria de las cepas, no usando entonces la pérdida
de peso detectada sobre probetas testigos de madera
no durable, que deben ser retiradas periddicamente
del ensayo.

Probetas testigo

Se prepararon con madera de dlamo (Populus sp.), cuya
escasa durabilidad natural es bien conocida y con las mis-
mas medidas que las probetas de Palma.

La pérdida de peso que experimentaron estas probetas al
finalizar el periodo de incubacién, sirvié como referencia
a la capacidad de los hongos utilizados para destruir ma-
dera.

Probetas control

Se colocaron en frascos estériles sin inocular con hon-
gos xiléfagos, una serie de 16 probetas standards de Palma
de densidades comprendidas entre 0,46 y 0,97 a razén de dos
por frasco.

Tales probetas que se incubaron a 26-28°C durante cua-
tro meses, permitieron ajustar los valores de la pérdida
porcentual de peso por variaciones que obedecen a otras cau-
sas diferentes del ataque del hongo.
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RESULTADOS

En las tablas 1 a IV se presentan los resultados obteni-
dos en los ensayos de exposicién de probetas de palma a la
accion de las ocho cepas de hongos xiléfagos utilizados en el

ensayo.

En la tabla V se exponen los resultados de los ensayos
realizados con probetas testigos de madera de 4lamo.

La tabla VI es un resumen de los promedios obtenidos con
cada una de las cepas.

CONCLUSIONES

La norma ASTM D 2017-71 establece que el porcentaje de
pérdida de peso en las probetas provee una medida de la re-
sistencia relativa al deterioro del material ensayado. Basan-
dose en los informes de durabilidad en servicio de un gran
numero de especies de maderas de uso muy difundido, y en los
datos de estos ensayos de laboratorio, ha desarrollado tam-
bién las siguientes relaciones que sugiere para la interpre-
tacion de los valores de pérdida de peso:

Clase de resistencia para

Pérdida de peso (%) un hongo determinado

0 a 10 muy resistente

11 a 24 resistente

25 a 44 moderadamente resistente
45 o mayor ligeramente resistente o

no resistente
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En nuesitro medio no se dispone de un nimero suficiente
de datos. que permita establecer este tipo de correlacién;
sin emhargo, para fines practicos y teniendo en cuenta la in-
clusién en el ensayo de dos de las cepas que utiliza la men-
cionada norma, estableceremos clases de resistencia en rela-
cién con esa misma escala de pérdidas de peso.

En la tabla VII se establecen las clases de resistencia
que resultan para diferentes valores de densidad en probetas
de Palma Caranday ensayadas con ocho cepas de hongos xiléfa-
gos.

En la tabla VIII se clasifica en relacién al ensayo con
LEMIT 01 (Picnoporus sanguineus) que provoca las mayores pér-
didas de peso y es el hongo que con mas frecuencia se -aisla
de postes de Palma retirados de servicio con alteraciones de
origen micolégico.
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TABLA 1

RESULTADO DEL ENSAY0 CON LAS CEPAS MADISON 697 Y LCT 306

MADISON 697 LCT 306
Densidad ;
PSL (%) PSL (%)  PSL (%)  PSL (%)
Promedio Mdximo Promedio Méximo
0,98 2 3
0,95 3 L4 4 6
0,92 3 4 2 3
0,89 3 5
0,87 5 9
0,85 6 8 3 4
0,82 5 11 A A
0,79 4 6 L 6
0,7%-0,77 7 9 3 6
0,72 7 10
0,68-0,70 9 10 4 6
0,65 5 7
0,61 7 12
0,59 9 13
0,51-0,54 10 i5 9 14
Notas: (1) El periodo de incubacién fue de 4 meses.

(2) Se ensayaron % probetas para cada valor de den-
sidad.

(3) PSL: Pérdida de sustancia leriosa.
(4) MADISON 697: Polyporus versicolor L. ex Fr.

(5) LCT 306: Poliporacea.
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TABLA II

RESULTADO DEL ENSAYO CON LAS CEPAS LEMIT 01 Y LCT 335

LEMIT 01 LCT 335

Densidad
PSL (%) PSL (%) PSL (%) PSL (%)
Promedio Médximo Promedio Méximo

0,98 7 12

0,95 7 8

0,92 5 6 3 3
0,89 6 9 2 3
0,86 7 10 3 4
0,83 9 11 A 5
0,79 11 18 L L
0,76 11 13 6 8
0,73 11 14

0,71 9 17
0,69 13 16

0,67 6 9
0,64 15 17

0,62 8 13
0,58 15 21 13 19
0,54 9 15
0,5

0 16 23

Notas: (1) El perfodo de incubacién fue de 4 meses.

(2) Se ensayaron 4 probetas para cada valor de den-
Sidad,‘

(3) LEMIT 01: Picnoporus sanguineus.
(4) LCT 335: Poria medulla-panis (Pers) Fr.
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T ABLA III

RESULTAD(O DEL ENSAYO CON LAS CEPAS LCF 717 Y LEMIT 04

LCF 717 ~ LEMIT 0%
Densidad ’
PSL (%)  PSL (%) PSL (%)  PSL (%)
Promedio Méximo Promedio Méximo
> 0,99 2 3
0,98 <1 1
0996 2 2
0,9% <1 1
0,91 <1 1 <1 1
0,88 2 A 2 3
0,85 2 2 <1 2
0,82 2 2 <1 1
0,78 3 6 2 3
0,74 3 5
0,67 L 5
0,64 7 8
0,61 15 23 6 10
0,56 13" 18 6 7
0,47 9 13

Notas: (1) El periodo de incubacién fue de 4 meses.

(2) Se ensayaron % probetas para cada valor de den—
sidad.

(3) LCF 717: Genoderma applanatum (Pers ex Wallr)
Pat.

(%) LEMIT O4: Indeterminada,
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TABLA IV

RESULTADO DEL ENSAYO CON LAS CEPAS MADISON 698 Y LEMIT 05

MADISON 698 - LEMIT 05 -
Densidad — :
PSL (%)  PSL (%) PSL (%)  PSL (%)
Promedio MAximo Promedio - Méximo

>1,00 2 3

0,98 1 2.

0,95 2 4

0,93 <1 1 '

0,90 1 2 3 3

0,88 1 2

0,86 1 2 2 A

0,84 3 4

0,82 2 2 L 6

0,79 1 3 3 5

0,76 7 8

0,73 2 2 5 8

0,70 2 2 7 9

0,65 2 4 7 10

0,63 8 10

0,60 4 4

0,57 5 7

Notas: (1) El periodo de incubacién fue de 3 meses y medio-
para la ocepa MADISON 698 .y de 3 meses para la
cepa LEMIT 05

(2) Se ensayaron 4 probetas para cada valor de den-
sidad,

(3) MADISON 698: Poria monticola Murr.
(%) LEMIT 05: indeterminada.
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ERHATAS ADVERTIDAS

Y

- Pag. 114 (tabla VIIT)

Dens idad PSi (%) max. Clase de resistencia
dice debe decir
1,97 o] H. [
0,00 O h M&
(0,80 9 it Mit
0,86 10 it MR

- Paginag 9% a tl4 .~ En todos los lugares donde dices cuca-
liptus, debe decirs eucalyptus y donde dice: picnoporus
debe decir: pycnoporus,



