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INTRODUCCION

En nuestros estudios previos sobre la impregnacién
del cuero vacuno para capellada, la emulsién acrilica fue
siempre aplicada al cuero en esta » seco mediante el uso de
una telpa (1, 2, 3, 4, 5, 6).

En el presente trabajo deseamos indagar las posibili-
dades de la impregnacién del cuero en estado himedo sin te-
ner que retirarlo del fulén empleado para su curtimiento.

Desde hace unos afios, la industria curtidora europea
dispone de emulsiones acrflicas impregnantes disefiadas para
su uso en fulén. Sin embargo, no conocemos el grado de difu-
sién que han logrado.

Ademés, una revisién de la literatura técnica a nues-
tro alcance sélo nos permitié detectar tres trabajos sobre
el particular.

En el primero de ellos, Reihsmann estudié” las posibi-
lidades de 24 productos (7), y en una segunda parte, la in-
cidencia de las operaciones y procesos posteriores a la im-
pregnacién en fulén sobre ciertas propiedades fisicomecéni-
cas del cuero (8). Es llamativo que en esos dos trabajos, no
se informen progresos en la firmeza de la flor del cuero y
cambios de flexibilidad y que gran parte de las propiedades
ensayadas difieran muy poco con las del cuero control sin
impregnar.

El tercer trabajo, si bien reviste interés por las di-
versas especulaciones formuladas con respecto a la impregna-
cién en fulén, no se detalla un proceso completo, ni se in-
forman datos sobre las propiedades del cuero, en especial su
firmeza de flor (9).

En vista de este panorama, decidimos encarar una in-
vestigacién sobre la factibilidad de la impregnacién del cue-
ro en fulén. Esto asf, en virtud de lo ventajoso que resul-
tarfa aumentar la firmeza de flor en una operacién masiva,
como as{ también otras propiedades del cuero, desechando por
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el momento las ventajas a lograr en las operaciones subsi-
guientes (prensado, grabacc, esmerilado, acabamiento, etc.).

DESARROLLO DEL TRABAJO

Se ejecutaron experiencias preliminares de impregna-
cién en fulén con emulsiones acrflicas utilizadas en nues-
tros trabajos previos, esto es, disefiadas para la impregna-
cién superficial tradicional. Se deseaba conocer si alguna
de ellas era adecuada a los fines perseguidos.

Sin embargo, tanto las experiencias realizadas sobre
cuero cromo (full chrome), como aquellas llevadas a cabo so-
bre cueros cromo recurtidos con extracto de quebracho, re-
sultaron infructuosas puesto que no se logré un aumento de
firmeza de flor. Incluso, se detecté cierto deterioro en la
resistencia de la flor a la rotura y del cuero al estallido.

Paralelamente, se hicieron otras experiencias usando
una res:na acrflica europea fabricada para su aplicacién en
fulén (ver propiedades en la Tabla I). Los resultados obte-
nidos alentaron la prosecucién de estas experiencias a fin
de modificar los procesos de recurtimiento y nutricién acon-
sejados por el fabricante, para permitir el uso de nuestro
extracto dé quebracho, abaratar costo de produccién y lograr
al mismo tiempo cierta mejora en la firmeza de flor delcuero.

Estos ensayos permitieron ajustar un procedimiento
que se comparé con otro sin impregnacién en el que el ajuste
de pH 'del bafio de nutricién al finalizar la misma se efectida
con 4cido férmico en vez de bérax;

Detalles experimentales

Se utilizaron dos cueros vacunos enteros curtidos al
cromo (wet-blue) que se dividieron en 32 muestras. La mitad
de dichas muestras se destinaron a '"controles" y las restan-
tes a impregnar en fuldn.

A los efectos de poder comparar resultados, las muea-
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tras "control" configurayin "espejos simétricos alternados"
con las muestras a tratar .on resina acrilica.

Los 16 cueros a impregnar se sometieron a las si-
guientes operaciones y prc-esos:

Lavado: 200 % agua a 40°C, 10 minutos.

Neutralizacién: 100 ¥ agua a 40°C, 0,75 % formiato de

calcio y 0,50 % bicarbonato de sodio. Duracién: 45 minutos.

Recurtido: 100 % agua a 40°C, 3 % Extracto de quebra-
cho sulfitado atomizado y 3 % Tanino sintético auxiliar, Du-
racién: 60 minutos.

Lavado: 100 % agua a 60°C, 10 minutos.

Nutricién: 100 % bafio respecto peso en azul a 6000,
4 % aceite de pescado sulfatado y sulfitado (relacién 2/3 +
1/3), 1 % aceite de pata crudo. Luego de 45 minutos se adi-
cioné 0,5 % de bérax, rotando el fulén por otros 15 minutos.

Lavado: 100 % agua a 40°C, 10 minutos.

Impregnacién: 80 % agua a 40°C, 7 % Fmulsién acrflica
(i.F.) con respecto al peso en azul, Duracién: 60 minutos.

Secado: Luego de permanecer durante la noche en repo-
sc sobre caballete, los cueros se secaron al vacfo a una tem-
peratura de 75°C, sin contrapresién del lado carne del cuero,
durante aproximadamente 4 minutos,

Una vez secos,fueron acondicionados y luego palizona-
dos.

Nota: Los cueros "control" se sometieron a idéntico tratamien-
to hasta el proceso de nutricién, pero en vez de borax, al fi-
nal dél proceso se adicioné 0,2 % &cido férmico (85 %), ro-
tando el fulén 15 minutos mfs. Luego se escurrié el bafio y los
cueros se apilaron sobre caballete toda la noche, para ser se-
cados al otro dfa en forma similar a la descripta para los
cueros impregnados.

Todos los cueros se acondicionaron a 66 % HR y 22°C
temperatura por espacio de una semana, antes de prcceder a so-
meterlos a diversos ensayos.
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TABLA T

PROPIEDADES DE LA EMULSION ACRILICA

Emulsién Acrilica TF
Concentracién de sélidos (%) 40
Densidad (g/cmd) 1,08
Valor de pH 7,3
Naturaleza del polimexo base acrilato de butilo
Tamafio de particula en micrones 0,06

* Espectrograffa de infrarrojo
** Microscopio electrénico

PROPIEDADES EXAMINADAS

Los cueros impregnados y controles fueron sometidos a
los siguientes ensayos:

Firmeza de la flor o break (1). Scores 0 = mala a 10 =
muy buena.

Firmeza de la flor luegzo de 100 flexiones en un equipo
SATRA (2). Scores 0 = mala a 10 = muy buena.

Rigidez (5). Scores 0 = flexible a 6 = rfgido.

Espesor (10). Se efectuaron 10 lecturas por cada mues-
tra. Se informa el promedio general en mm,

— ——— — — ——

llido (Lastometer) (11).

Ensayo por traccién (3).

Deformacién por extensién bidimensional (Bally Tensome-
ter) (12). Se determiné la presién en kg/cm“ necesaria para
deformar el 4rea del cuero en un 20 %, y la deformacién rema-
nente al instante de liberar dicha presién, expresada en por-
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ciento.

Resistencia al desgarramiento (3). (kg).

Temperatura de encogimiento (13). (°C).

Absorcién dindmica de agua en 1 hora (Bally Penetrome-

ter) (14). (%).

Tiempo de penetracién de agua (Bally Penetrometer)
(1%4). (winutos).

Absorcién de agua por frote del lado flor (1).

Humedad (15). (%).

Oxido de Cromo (‘r203) (v (16).

Materias solulles en étcr de petréleo (17). (%).

Valor de pIi (18).

RESULTADOS

Las tablas II y III exhiben los resultados obtenidos
para los cueros controles e impregnados (ensayos f{sicos y
quimicos respectivamente). Los valores son el promedio arro-
jado por los 16 cueros involucrados en cada caso.

S ————————

DISCUSION

Los resultados obtenidos sefialan que fue posible au-
mentar la firmeza de flor del cuero impregnédndolo en fulén
con una emulsién acrflica adecuada. Pero el hecho més desta-
cado reside en que esta mejora del break se mantiene con po-
ca variante luego de someter al cuero a flexiones repetidas
que imitan condiciones de uso real,

Esto dltimo es significativo. En efecto, la cafda ex-
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TABLA II

ENSAYOS FIS1.OMECANICOS

PROPIEDAD CUERO
Control Impregnado
Firmeza de flor (break).,..eeeeceecescees 0,2 752
Firmeza de flor luego de ‘100
fleXioneS.seseeeeseesscsaccssscanes 455 6,7
Rigidez (flor hacia el inte-
TiOT)4eeeesssaccasacscocsssscacssss 155 1,5
Rigidez (flor hacia el exte-
rior)o......-.........oo.-.aoo....o 1,5 1,5
Espesor (mm) ,...eevevecesconscosecene 153 1,4
Ensayo con Lastometer
a) Ro:ura de flor{Distensién (mm) . 8,4 8,6
Carga (Kg) eeeveos- 17 16
b) Rotura del Distensién (mm) ., 11,5 12,7
cuero {Carga (kg) veevses 36 34
Ensayo por Traceién
a) Carga d) rotura (Kg) ...eeeceecses 22,2 22,4
b) Resitencia a la traccién (kg/cm2), 170 160
c) Elongacién a la rotura (%) ...... 53 76
Deformacién bidimensional (Tensometer)
a) Presién (kg/cm?) .evivvuveicesnss 3,0 3,2
b) Deformacién remanente (%) .....e. 0,6 5,2
Resistencia al desgarramiento (kg).,.. 9 11
Temperatura de encogimiento (°C)...... 116 116
Absorcién de agua 1 hora (%).eeeeeeses 148 58
Tiempo de penetracién agua (minutos).. 2 5
Absorcién agua flor (%)eeecececsecasss 236 196
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‘I ABLA IIi

ANALISIS QUIM1Co

. CUERO
PROPIEDAD
Control Impregnado
Humedad (%)eceocescacocass 15 16
Oxido de Cromo (%)™ ...... 3,k 3,5

Materias solubles_fn éter
de petréleo (%)  .eeee..

8, 8,0
Valor' de pH eeeccscccc0cce l‘, 4’9

* Datos referidos a muestra exenta de humedad.

perimentada en el break de los cueros impregnados en la for-
ma clésica, es generalmente del orden de 2 unidades (ver tra-
bajos rrevios) y similar a la de los cueros control. En este
estud .o, s6lo los cueros sin impregnar exhibieron una merma
de break por flexién como la recién citada.

Asimismo, cuando se aplica la impregnacién al cuero
seco, si bien se aumenta su break, también se aumenta su ri-
gidez, Pero este no es el caso para el cuero impregnado en
fulén, donde aumentando el break y reteniendo esa mejora lue-
go de flexionar no se aumenté en rigidez. Tampoco hay dife-
rencia de valores entre los dos métodos de evaluacién de la
rigidez; aunque esto es de esperar, si tenemos en cuenta que
ahora se han modificado las caracter{sticas de ambos lados
del cuero. (flor y carne) y no del lado flor solamente como
en la'impregnacién clésica.

Todos los cueros impregnados exhibieron un espesor
consistentemente mayor que los controles, particvwlaridad que
no se detecté en la impregnacién superficial.

En cuanto al ensayo por traccién, es significativa la
elevada elongacién promedio del cuero impregnado, en tanto
que la carga de rotura y la resistencia especifica no difie-
ren, prdcticamente, con la del control.
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Paralelamente, algo simi'ar ocurre para el ensayo con
el Lastometer, donde la distensién en milimetros del cuero
tratado, al instante de su estallido, es mayor a la del con-
trol, no variando apreciablemente las distensiones y cargas
a la rotura de flor para ambos tipos de cueros.

Esta similitud entre elongacidén por traccién y dis-
tensién al estallido, estd en un todo de acuerdo con lo ve-
rificado en un estudio realizado en el CITEC sobre el grado
de correlacién existente entre las citadas propiedades en
cueros para capellada (19).

Los datos de i=2sisteiicia al desgarramiento claramen-
te sefialan una me jor respuesta para el caso del cuero im-
pregnado.

Es importante destacar a esta altura de la discusién
que en nuestros trabajos sobre la’impregnacién tradicional
no hemos constatado diferencias significativas de resisten-
cia a la traccién y al desgarramiento entre cueros impregna-
dos o no (3).

La temperatura de encogimiento hidrotérmico fue idén-
tica para los dos tipos de cueros y ello estd de acuerdo con
lo esperado al respecto. Tampoco varié mucho la deformacién
bidimensional del cuero.

Finalmente, la absorcién de agua del cuero impregnado,
determinada bajo condiciones dindmicas, es superior al con-
trol, si bien el tiempo necesario para gue penetre totalmen-
te el espesor del cuero es también mis elevado.

Un hecho interesante es el que la absorcién de agua
de la capa flor del cuero impregnado, determinada por frote
con un fieltro humedecido, es menor que la del cuero control.
En el proceso de impregnacién tradicional, siempre encontra-
mos que sucedfa a la inversa. En efecto, el cuero impregnado
hasta llegaba a dar resultados que sextuplicaban el del cue-
ro no tratado, légica consecuencia de haber aplicado al pri-"
mero formulaciones con cantidades crecientes de agente hu-
mectante no iénico.

Si ahora observamos los resultados obtenidos para el
andlisis qufmico, insertos en Tabla III, es fécil advertir
que el valor de pH de los cueros, es la Wnica propiedad que
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difiere significativamente, 1} "~rencia que era de esperar
buesto que, coimo se recordarid, al final del proceso de nu-
tricién de los cueros a impregnar se usé bérax en lugar de
dcido férmico, y la resina impregnante adicionada posterior-
mente posee un valor de pll de 7,3. '

ENCAYO EN ESCALA SFMT-TNDUSTTTAL

Los resultados antes cowm-=itados; alentaron la ejecu-
cién en escala semi '~dustria’ de este prozedimiento de im-
pregnacién en fuléu, utilizande para ello cueros curtidos
al cromo que se di.idiercn exn dos mitades a través del espi-~
nazo. Las mitades izgquiei ’2a = impregnaron a fulén, y las
derechas se usaron com:. «¢.}

, Una vez terminados y acondicionados, los cueros se
sometieron a los ensayos antes descriptos. Los resultados
obtenidos sefialan un comportamiento similar al detallado pa-
ra el caso de los cueros producidos en escala piloto.

’ Asimismo, esta forma de operar permitié una mejor .
evaluacién de las propiedades subjetivas del cuero en toda
su érea, evaluacién que colocé al cuere impregnado en una
posicién mucho més elevada que el control para propiedades
tales como uniformidad, toque, brillo, etc. En otras pala-,
bras; aumentando asf{ sus posibilidades de mejor clasifica-
ciodn.

CONCLUSIONES

1. Se logré impregnar con éxito cueros cromo, recur-
tidos, en estado htmedo, sin tener que retirgrlos del fulén.

2, Se pudo modificar el proceso.original aconsejado
por los fabricantes de la emulsién acrflica en forma tal de
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utilizar extracto de quebracho sulfitado en el recurtimien-
to previo a la impregnacién..

3. Las emulsiones acrfilicas utilizadas en trabajos
previos de impregnacién tradicional, no resultaron adecua-
das para su empleo en fulén. )

4, Se retuvo el aumento logrado en la firmeza de
flor del cuero imbregnado, luego de sometermo a flexiones
repetidas. Hecho que contrasta marcadamente con lo que
acontece en la impregnacién clédsica, donde siempre verifi-
camos un marcado descenso de la firmeza de flor por fle-
xién.

5. E1 haber incrementado la firmeza de flor no gene-
ré, como es habitual, un aumento en la rigidez del cuero im-
pregnado.

6. La impregnacién en fulén aumenté también la re-
sistencia del cuero al desgarramiento; su elongacién al ins-
tante de su rotura por traccién; su distensién al estallido
y absorcién de agua en condiciones dinémicas.

7. La evaluacién de otras propiedades subjetivas co-
"mo uniformidad, tacto, brilloe, etc., favorecié claramente al
cuero impregnado en fulén y permite ubicarlo en una mejor po-
sicién, en el momento de su clasificacién.
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